Bijlage bij antwoord op SV nr. 255
Tabel 1. Overzicht van de bestemmingen van de door Recytyre ingezamelde afvalbanden voor het jaar 2016 en 2017 
	Bestemming
	2016
	2017

	
	Gewicht
(ton)
	Percentage (%)
	Gewicht
(ton)
	Percentage (%)

	Hergebruik
	7720
	9,32
	3862
	4,98

	Loopvlakvernieuwing
	3724
	4,49
	4159
	5,36

	Rubbergranulaat
	57730
	69,66
	63692
	82,12

	Cementindustrie 
	12297
	14,48
	4551
	5,87

	Staalindustrie
	1402
	1,69
	1294
	1,67

	Totaal
	82872
	100
	77559
	100



Tabel 2. Hoeveelheid banden voor hergebruik per land van bestemming volgens transporten ingegeven in het Recytyre extranet systeem voor het jaar 2016 en 2017 
	Land
	2016
	2017

	
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)

	Aruba
	18
	0,23
	10
	0,26

	België
	2328
	30,16
	831
	21,51

	Benin
	79
	1,03
	189
	4,89

	Canada
	19
	0,25
	14
	0,35

	Congo
	18
	0,23
	9
	0,23

	Curaçao
	44
	0,58
	46
	1,19

	Duitsland
	159
	2,05
	100
	2,58

	Frankrijk
	75
	0,98
	52
	1,35

	Guinea
	8
	0,10
	0
	0

	Ivoorkust
	0
	0
	15
	0,39

	Kyrgystan
	4
	0,06
	0
	0

	Madagascar
	15
	0,19
	16
	0,41

	Mali
	6
	0,08
	48
	1,24

	Mauritanië
	35
	0,46
	43
	1,13

	Nigeria
	1
	0,01
	0
	0

	Panama
	116
	1,51
	84
	2,17

	Polen
	13
	0,17
	12
	0,32

	Portugal
	81
	1,05
	52
	1,36

	Puerto Rico
	138
	1,79
	66
	1,70

	Roemenië
	0
	0
	3
	0,08

	Rwanda
	5
	0,07
	13
	0,32

	Spanje
	67
	0,87
	4
	0,11

	Suriname
	40
	0,52
	23
	0,59

	Nederland
	4141
	53,64
	1976
	51,15

	Togo
	14
	0,17
	0
	0

	Oekraïne
	35
	0,45
	84
	0,87

	Verenigd Koninkrijk
	219
	2,84
	187
	0,87

	Verenigde Staten
	40
	0,51
	37
	0,96

	Eindtotaal
	7720
	100
	3862
	100



[bookmark: _GoBack]Tabel 3. Hoeveelheid banden voor loopvlakvernieuwing per land van bestemming volgens transporten ingegeven in het Recytyre extranet systeem voor het jaar 2016 en 2017 
	Land
	2016
	2017

	
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)

	België
	2816
	75,60
	3339
	80

	Bulgarije
	54
	1,46
	0
	0

	Duitsland
	103
	2,77
	75
	1

	Italië
	26
	0,71
	0
	0

	Nederland
	581
	15,60
	796
	19

	Polen
	113
	3,04
	0
	0

	Verenigd Koninkrijk
	30
	0,81
	0
	0

	Eindtotaal
	3724
	100
	4159
	100



Tabel 4. Hoeveelheid banden voor rubbergranulaat per land van bestemming volgens transporten ingegeven in het Recytyre extranet systeem voor het jaar 2016 en 2017 
	Land
	2016
	2017

	
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)

	België
	7643
	13,24
	5345
	8,44

	Denemarken
	10160
	17,60
	9190
	14,52

	Frankrijk
	188
	0,33
	3213
	5,08

	Duitsland
	20865
	36,14
	21867
	34,55

	Nederland
	17061
	29,55
	17828
	28,17

	Polen
	1813
	3,14
	5852
	9,25

	Eindtotaal
	57730
	100
	63295
	100



Tabel 5. Hoeveelheid banden voor cementindustrie per land van bestemming volgens transporten ingegeven in het Recytyre extranet systeem voor het jaar 2016 en 2017 
	Land
	2016
	2017

	
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)

	België
	4922
	40,03
	5
	0,11

	Duitsland
	1921
	15,62
	1142
	25,09

	Luxemburg
	3546
	28,83
	1884
	41,40

	Pakistan
	1907
	15,51
	1520
	33,40

	Eindtotaal
	12297
	100
	4551
	100



Tabel 6. Hoeveelheid banden voor staalindustrie per land van bestemming volgens transporten ingegeven in het Recytyre extranet systeem voor het jaar 2016 en 2017 
	Land
	2016
	2017

	
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)
	Gewicht
(ton)
	Percentage
(%)

	België
	1402
	100
	1294
	100

	Eindtotaal
	1402
	100
	1294
	100



